
Флюсы       НАКС 
   

Группы основных 
материалов 

Группы технических устройств Марка сочетаемого сварочного 
материала 

F-780 
  
ТУ 24.66.46-002-87413334-2019 

1 (М01), 2 (М03) ПТО, КО, МО, ГО, ГДО, НГДО, 
ОТОГ, ОХНВП, СК 

ОК Аutrod 12.10, ОК Аutrod 12.20, ОК Аutrod 
12.22, L-61, L-70, L-50M(LNS 133-U), TYSA-
H08MnA, TYSA-H10Mn2, TYSA-08A, Св-08А, Св-
08ГА, Св-08Г2С, Св-10ГН, Св-10НМА 

F-960 
 ТУ 24.66.46-003-87413334-2019 

1 (М01), 2 (М03) ПТО, КО, МО, ГО, ГДО, НГДО, 
ОТОГ, ОХНВП, СК 

ОК Аutrod 12.10, ОК Аutrod 12.20, ОК Аutrod 
12.22, L-61, L-70, L-50M(LNS 133-U), TYSA-
H08MnA, TYSA-H10Mn2, TYSA-08A, Св-08А, Св-
08ГА, Св-08Г2С, Св-10ГН, Св-10НМА 

F-8500  
ТУ 24.66.46-001-87413334-2019 

1 (М01), 2 (М03), 3 
(М03) 

ПТО, КО, МО, ГО, ГДО, НГДО, 
ОТОГ, ОХНВП, СК 

ОК Аutrod 12.10, ОК Аutrod 12.20, ОК Аutrod 
12.22, OK Autrod 12.24, ОК Аutrod 12.32, ОК 
Аutrod 12.40, L-61, L-70, L-50M(LNS 133-U), 
TYSA-H08MnA, TYSA-H10Mn2, TYSA-08A, Св-
08А, Св-08ГА, Св-08Г2С, Св-10ГН, Св-10НМА, 
Св-08ГСМТ, Св-10ГСМТ, Св-08ГСНТ. 

Флюсы        РМРС Категория  Марка сочетаемого сварочного материала 
 
JH-SJ101 

 
3YM 

 
          TYSA-H08A, TYSA-H08MnA, TYSA-H10Mn2 

 


